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an Glasflachen
Gepriifte Muster
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Hinweis: Pflegeleichte durchsichtige Absturzsicherungen kénnen
aus Drahtgeflecht hergestellt werden. Auch Windfange kénnen
durchsichtig und trotzdem vogelanprallsicher sein.

Eine Zusammenstellung geprifter Muster finden Sie unter
www.wua-wien.at.

AuBenjalousien sowie Me—
tall- oder Holzlamellen mit
maximal 10-15 cm ZW|—
schenraum sind ebenfalls
ein guter Vogelschutz

P i —'-'-*“.

Nicht immer ist durch-
sichtiges Glas notwendig.
Strukturierte durchschei-
il nende Materialien sind fur
Vogel sichtbar.

Beidseitig bedrucktes Ver- |
bundglas kann
Vogelanprall wirksam
verhindern, wenn der
Zwischenraum bei den
Markierungen kleiner als
eine Handflache ist.

Was tun mit einem Scheibenopfer?’

Wenn Sie einen benommenen Vogel finden, geben Sie ihn in eine
mit Luftldchern versehene, geschlossene Schachtel (nicht in ei-
nen Kafig!) und warten Sie ein bis zwei Stunden. Versuchen Sie
nicht, ihm Wasser oder Nahrung in den Schnabel zu geben, er
kénnte daran ersticken.

Erholt sich der Vogel von selbst wieder, kann er an sicherer Stelle
freigelassen werden. Ist das nicht der Fall, muss ein Tierarzt ent-

Siebdruck ist haltbarer als scheiden, ob und wie zu helfen ist.

Folien und kann auch
= auBen (Ebene 1)
angebracht werden.

Absturzsicherungen aus
Glas sind todliche Vogel-
fallen, wenn sie nicht aus-
reichend markiert sind.

Dinne schwarze Linien
werden aus einigen
Metern Entfernung von
Menschen kaum mehr

T wahrgenommen, kénnen

= aber vielen Vogeln das Le-
ben retten.
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Vogel konnen
durchsichtige Glas-
flachen nicht erkennen

Glasflachen mit freier Durchsicht wie Larmschutzwande, Verbin-
dungsgange und Wintergarten sind verhangnisvoll fur Vogel, weil
sie diese Hindernisse nicht erkennen. Es wird vermutet, dass
Glasscheiben nach der Lebensraumzerstérung die haufigste an-
thropogene Todesursache bei Vogeln sind.

Die Wiener Umweltanwaltschaft empfiehlt daher drin-
gend, schon bei der Planung von Projekten mit groBen
Glasflachen Ornithologen beizuziehen, um die nach-
tragliche Sanierung von Vogelfallen zu vermeiden.

Im Auftrag der Wiener Umweltanwaltschaft werden seit mehre-
ren Jahren unterschiedlichste Muster auf ihre Eignung zur Ver-
meidung von Vogelanprall untersucht. Fir kostenlose Beratungen
stehen wir gerne zur Verfligung.

Spiegelungen konnen
todlich sein

Auch wenn sich der Him-
mel oder Baume und
Straucher im Glas spie-
geln, entstehen tddliche
Vogelfallen. Dass unsere
StraBen nicht mit Vogeln ,,iber-
sat“ sind liegt daran, dass Kollisi-
onsopfer vielfach nicht sofort tot sind und
noch in ein Gebusch flattern, wo sie an Gehirnblutungen sterben.
Die Entsorgung der Kadaver ist von der Natur gut organisiert, Ratten,
Krahen, Marder u.a. sind oftmals schneller als die StraBenreinigung.

Innenvorhdnge und Jalousien kénnen zwar die Durchsicht, nicht

aber die Spiegelung verhindern und sind daher nur eine Notlésung. m

Um die Spiegelung zu brechen missen Glasflachen unbedingt
auf der Anflugseite markiert werden.

Prifung gemafs ONR 191040
»vogelschutzglas*

In Osterreich sterben jahrlich hunderttausende Vogel bei Kollisi-
onen an Glasscheiben. Wirksame GegenmaBnahmen sind Mar-
kierungen, die auf die gesamte Flache verteilt werden — Greifvo-
gelsilhouetten sind unwirksam. Es gibt bereits viele ansprechende
Vorschlage zur Losung des Problems, ohne die Funktion von Glas
einzuschranken. Jedoch sind nur wenige Empfehlungen wissen-
schaftlich geprift und bei vielen Angeboten muss die Wirkung in
Zweifel gezogen werden.

Ahnliche Markierungen kénnen sehr unterschiedlich wirken. Bei-
spielsweise bestehen groBe Unterschiede bei horizontaler oder
vertikaler Ausrichtung, Siebdruck und Folie, Plexiglas oder Float-
glas. Modifikationen der Muster kdnnen ohne Prifung nicht beur-
teilt werden.

Neben den Feldversuchen von Daniel Klem in den USA gelten die
Flugtunnelversuche der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf
(Osterreich) als die umfassendsten und methodisch am besten ge-
sicherten empirischen Testreihen zur Bewertung der Wirksamkeit
von Glasmarkierungen. In den Jahren 2006 bis 2014 wurden, zum
Teil im Auftrag der Wiener Umweltanwaltschaft, zahlreiche Proto-
typen von Markierungen geprift. In diesem Folder werden die Er-
gebnisse im Vergleich dargestellt.

Das Priifverfahren

Die Markierungen werden in Wahlversuchen in einem Flugtunnel
gemaB ONR 191040 getestet. Beim Versuch den Tunnel zu verlas-
sen haben die Vogel die Wahl zwischen einer markierten (zu pri-
fenden) und einer unmarkierten Scheibe. Die Végel werden durch
ein spezielles Netz abgefangen und nehmen keinen Schaden. Der
prozentuelle Anteil von Végeln, die gegen die markierte Scheibe
fliegen, ist in der Spalte ,Anflige“ angegeben. Weichen minde-
stens 90 % der Vogel der Markierung aus (Anflige unter 10 %),
handelt es sich um Vogelschutzglas gemal ONR 191040.

Kriterien fiir die Wirksamkeit

Die Wirksamkeit einer Markierung ist nicht immer vom Anteil be-
deckter Flache abhéangig, andere Parameter haben sich als wich-
tiger erwiesen. Auch Materialunterschiede kénnen einen starken
Einfluss auf die Wirksamkeit einer Markierung haben — weiBer
Siebdruck schnitt bei den Tests tendenziell schlechter ab als wei-
Be Folien oder Klebebander. Einfluss auf das Ergebnis haben u. a.
die Beschaffenheit der Oberflache und die Lichtdurchlassigkeit.

Greifvogelaufkleber konnen Vogel-
anprall nicht verhindern

Die in guter Absicht aufgeklebten Greifvogelsilhouetten sind leider
wirkungslos. Schon Konrad Lorenz hat nachgewiesen, dass sich
ein Greifvogel in der fur ihn typischen Art und Weise bewegen
muss, um von seiner Beute als Feind
erkannt zu werden. Aus die-
sem Grund l6sen Vogel-
aufkleber keine Flucht-
reaktion aus, viele Vo-
gel prallen unmittel-
bar neben diesen
Aufklebern gegen die
Glasscheibe.

Die gesamte Glasflache muss
markiert werden

Die Untersuchungen der Wiener
Umweltanwaltschaft belegen
eindrucksvoll, dass fur Vo-

gel nur vollflachig markierte ‘
Scheiben als Hindernis er-
kennbar sind. Schon 3 mm
breite Streifen in 50 mm Ab-
stand kénnen Vogelanprall ver-
hindern, auch kontrastreiche
Punktmuster haben sich als wir-
kungsvoll erwiesen.

Achtung: unmarkierte Stellen von mehr als
10-15 cm veranlassen Vdgel zum Durchfliegen.

Kreative Designs auf Larmschutz-
wanden erhdhen den gestalte-

rischen Wert eines Bauwerks,
E mussen aber gemédB ON-Re-
gel 191040 "Vogelschutz-
glas" auf ihre Wirkung ge-
prift werden.
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Auf Basis langjahriger Erfahrung wurden in Abstimmung mit
internationalen Experten vier Kategorien festgelegt:

Kategorie |Wirksamkeit Anflige in der
Prifanlage in %
- hoch wirksam — ,Vogelschutzglas* unter 10
im Sinne ONR 191040
B bedingt geeignet 10-19,9
C  |wenig geeignet 20 - 45
- unwirksam Gber 45

Flugtunnel Hohenau




Vertikale Streifen, 5 mm breit, 95 mm
Kantenabstand, auf Polycarbonat
Deckungsgrad 5,0 %

Horizontale Streifen, 20 mm breit, 100 mm
Kantenabstand, auf Floatglas
Deckungsgrad 16,7 %

Nr. Kategorie ~ Beschreibung

Geprufte Muster

Abbildung Abbildung

Nr. Kategorie ~ Beschreibung
Eckelt 4Bird und

Eckelt Litex Siebdruckglas

Vertikale Streifen, 20 mm breit,

17 iBes Klebeband (Tesa)
100 mm Kantenabstand, auf Floatglas weles Tlepehant ess

schwarzer Druck auf
Polycarbonat

Macrolon® Silent Sound

Nr. Kategorie

Beschreibung

Abbildung

Nr. Kategorie

Beschreibung

Abbildung

1 Eckelt 4Bird V3066, vertikale 9 weiB strichliert, zweiseitig
schwarz-orange Punktreihen Folie Orajet 3621 =
Deckungsgrad 9 %, Punkt- Deckungsgrad ca. 5,3 % auf 5 E =
durchmesser 8 mm, Kantenab- |, jeder Seite, Linien in = E E
stand zwischen den Punktrei- Querbalken aufgeldst, Starke : = = et
hen 100 mm 2,5 mm, Kantenabstand 5 mm £
10 weiB strichliert, einseitig - : :
wie Nr. 9, Folie nur auf der e S Vertikale Streifen, 5 mm breit, 100 mm Kan-
Anflugseite e N tenabstand, auf Floatglas, Deckungsgrad 4,8 %  Weitere gepriifte Designs
2 Eckelt Litex 540, diagonaler 11 weiBes Kleheband (Tesa) 18 oranger Lackspray 29 Glasdekor 25 auf Floatglas
schwarzer Punktraster Deckungsgrad 16,7 % Duplicolor Platinum, RAL 2009 Deckungsgrad 25 %
Deckungsgrad 27 %, traffic orange, Klebefolie ORACAL Etches
Punktdurchmesser 7,5 mm drei Spriihvorgadnge Glass Cal 8510, matt,
lichtdurchlassig
15-40 mm breite
unregelmaBige Streifen
3 Eckelt 4Bird V3048, 12 schwarz-weiBe Doppelstreifen 19 roter Lackspray 30 Glasdekor 50 auf Floatglas
vertikale orange Streifen Deckungsgrad 16,7 % Duplicolor Platinum, RAL 3020 Deckungsgrad 50 %
Deckungsgrad 7,4 %, Klebeband Tesa, traffic red, drei Sprihvorgénge Klebefolie ORACAL Etches
Streifenbreite 6 mm, 10 mm schwarz, 10 mm weil3 Glass Cal 8510, matt,
Kantenabstand 84 mm lichtdurchlassig
10-80 mm breite
unregelmaBige Streifen
4 Eckelt 4Bird V3067, 13 ABC Bird Tape doppelt 20 blaues Klebeband 31 weiBes Punktraster auf
vertikale schwarze Punktreihen Deckungsgrad 22,8 % Avery 741 glanzend Floatglas
Deckungsgrad 9 %, Abstand zwischen den Deckungsgrad 3,8 %
Punktdurchmesser 8 mm, Streifen abwechselnd 5 mm Punktdurchmesser 18 mm,
Kantenabstand zwischen den und 100 mm Mittelpunktabstand 82 mm
Punktreihen 100 mm 21 "'a“‘f" Lackspray
Duplicolor Platinum, blau,
drei Spriihvorgange
5 Eckelt 4Bird V3064, 22 griines Klebeband 32 blaues Linienraster
vertikale schwarz-orange Tesa Deckungsgrad ca. 25 %
Punktreihen, dreireihig Kunststoffmaterial zwischen
Deckungsgrad 12 %, zwei Floatglasscheiben,
Punktdurchmesser 8 mm, i Fadenstarke 1-2 mm,
Kantenabstand zwischen den 23 grungr Lacksprgy ) Abstand 2-3 mm
Punktreihen 100 mm Duphcolor Platinum, griin,
Horizontale Streifen, 3 mm breit, drei Spriihvorgange
27 bzw. 47 mm Kantenabstand
6 Eckelt Litex 507A, 14 schwarzer Druck auf 24 gelber Lackspray 33 Plexiglas Soundstop®
weiBe vertikale Streifen Polycarhonat, Duplicolor Platinum, gelb, Smoky Brown
Deckungsgrad 50 %, Macrolon® Silent Sound drei Spriihvorgange 15 mm stark, dunkel getont
Streifenbreite 13 mm, 3 mm breit,
Kantenabstand 13 mm 27 mm Kantenabstand 25 gelbes Klebeband matt
Avery 500
26 gelbes Klebheband glanzend
Avery 526
7 Eckelt 4Bird V3063, vertikale 15 schwarzer Druck auf 27 weiBes Klebeband Ornilux Mikado

schwarz-orange Streifen
Deckungsgrad 7,5 %,
Kantenabstand 87,5 mm

Polycarbonat,
Macrolon® Silent Sound
3 mm breit,

47 mm Kantenabstand

Tesa

Isolierglas mit
Beschichtungen im Inneren,
die nach Angaben des
Herstellers UV-Strahlung re-
flektieren und absorbieren.

Vertikale Streifen, 20 mm breit,

150 mm Kantenabstand, auf Floatglas

Deckungsgrad 11,8 %

8 weiBes Klebeband (Tesa) |I I I

Vertikale Streifen, 2 mm breit,
28 mm Kantenabstand

16

schwarz bedruckte Folie auf
Plexiglas
Deckungsgrad 6,7 %

2 mm breit, 28 mm Kanten-
abstand
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Birdpen®

mit einem Filzstift werden
Substanzen auf das Glas
aufgebracht, die laut
Herstellerangaben Kontraste
im UV-Bereich erzeugen.
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